
 
 

SESIÓN DE CARTELES 
SIMPOSIOS MATERIALES  

 
Miércoles 25 

18:00 a 20:00 h 
 

 

Code ID Author Title 

SM01-P01 Alejandro Campos Rodríguez Desarrollo de propiedades magnetoeléctricas 

en el material piezoeléctrico 

Ba0.85Ca0.15Ti0.91Zr0.09O3 mediante la 

adición de ferrita de cobalto 

SM06-P01 Marizé Hernández Santana  Síntesis sustentable y caracterización química 

de BOSCHIBAs fluorescentes para la tinción 

de fibroína de seda (BOMBYX MORI) para su 

potencial crecimiento celular 

SM06-P02 Mónica Aimeé Ceniceros 

Reyes  

Uso de tecnologías verdes en la modificación 

química del óxido de grafeno con 3-

aminopropiltrietoxisilano 

SM07-P01 Fabiola Armenta-Monzón Development of heterostructures for detecting 

water pollutants by Surface-Enhanced Raman 

Spectroscopy 

SM07-P02 Eva Arleth Cruz López Sintesis verde de particulas de BiO 

SM07-P03 Frida Huerta Sánchez Síntesis hidrotermal de BiFeO3 (BFO) para 

aplicaciones piezoeléctricas 

SM07-P04 Mariana L. Luján-Aguilar Complex triply periodic minimal surface-based 

3D printed porous scaffolds on BaTiO3-PLA 

composites 

SM07-P05 Rubén Mendoza-Cruz Evolución cinemática de nanoaleaciones 

multiplemente macladas 

SM07-P06 Samanta Pérez Arévalo Programa de búsqueda de ángulos y 

distancias interplanares para la indexación de 

patrones de difracción electrónica de sistemas 

cristalinos triclínicos en Python 

SM07-P07 Samuel Tehuacanero Nuñez Análisis de patrones de difracción de 

electrones por haz convergente en partículas 

planas triangulares de Au 

SM07-P08 Giovanna Angélica Vázquez 

Hernández 

New organic semiconductors based on MPCS 

and PYRROLE derivatives for applications in 

organic electronics 

SM07-P09 Javier Alberto Garza Guajardo Efecto en la actividad fotocatalítica de 

calcohaluros de antimonio en presencia de 

agentes estructurantes en la síntesis por 

coprecipitación 

SM07-P10 Kevin M. Amaya R. Caracterización de la humectabilidad de 

biomateriales de aleación de Ti6Al4V 



 
nanomodificados mediante microgotas 

utilizando microscopía electrónica de barrido 

ambiental 

SM07-P11 Mariana Molina-Torres Ti3C2 MXenes: síntesis y análisis estructural 

mediante HF 

SM07-P12 Kevin I. Contreras-Vargas Síntesis por AACVD de partículas de óxidos 

metálicos para su aplicación como refuerzos 

de aluminio 

SM07-P13 Monserrat Negrete 

Derramadero 

Síntesis y caracterización estructural de 

nanopartículas de platino (Pt) y nanopartículas 

bimetálicas platino-hierro (Pt-Fe) 

SM07-P14 Jathziri Ávalos Grajales Análisis cristalográfico de partículas 

triangulares de oro por TEM 

SM07-P15 Luis Antonio Flores Sánchez Efecto del pH de la Al2O3 como soporte de 

Fe2O3 para la producción de H2 a partir de la 

degradación termocatalítica de HDPE  

SM07-P16 Sergio Romero-Servin Implementación de puntos de carbono 

dopados con litio como marcadores para 

imagen celular por fluorescencia de uno y de 

dos fotones 

SM07-P17 Pablo L. Nunez Azpeitia Estudio de la adicion de celulosa 

funcionalizada en la microestructura de pastas 

de cemento portland ordinario 

SM07-P18 Cecilio Santos Hernández Preparation and characterization of V2O5 

spheres using a novel method: applied oxygen 

peroxide oxidation 

SM07-P19 Laura M. Prieto-Zuleta Efficient photocatalytic heterojunction of 

La2Ti2O7@MNPs@BiOBr (M=Ag, Au) for 

RhB degradation by visible light 

SM07-P20 Juan José Álvarez Tostado 

Ríos 

Análisis del proceso de hidratación inicial de 

mezclas de cemento portland con sustituto en 

peso de polvo de mármol 

SM07-P21 José Eduardo Banda Enríquez Visualización de textura a través del 

refinamiento Rietveld y armónicos esféricos 

para nanopartículas de CeO2 con grafito 

SM08-P01 Arturo Ponce Pedraza In situ magnetization of metallic nanowires 

within the transmission electron microscope 

column 

SM08-P02 Christian Alejandro Maqueda 

Maldonado 

Estudio microestructural y mecánico del acero 

ASTM E352-93 

SM08-P03 Edgar Cuara Díaz Estudio de un grafito de la región carbonífera 

de Coahuila, México, utilizando calentamiento 

in-situ por microscopia TEM y su 

comportamiento electroquímico. 

SM08-P04 Maiby ValleOrta Efecto del calentamiento in situ del GO 

funcionalizado con aminas primarias por 

microscopía electrónica de transmisión. 

SM08-P05 Mónica Aimeé Ceniceros 

Reyes 

Efecto catalítico y de reordenamiento cristalino 

mediante irradiación con electrones y 

calentamiento in situ TEM 



 
SM10-P01 Ana Belén Castelán Pérez Análisis de partículas de pigmento rojo 

contenido en cerámicas procedentes del valle 

de Toluca  

SM10-P02 Mayahuel Ortega Avilés Estudio arqueométrico de teselas de turquesa 

provenientes de la tumba No. 7 de Monte 

Albán 

SM10-P03 Carmen I. Flores García Proyecto de investigación del sitio 

arqueológico cerro Toloche, Toluca, México.  

SM10-P04 Lesly Sabina Villaseñor Cerón Estudio analítico y microestructural de 

muestras arqueologicas de San Miguel 

Ixtapan  

SM10-P05 Lesly Sabina Villaseñor Cerón Caracterización microestructural de un 

artefacto precolombino de Huandacareo, 

Michoacán  

SM10-P06 Lesly Sabina Villaseñor Cerón Estudio por MEB de muestras arqueologicas 

de las serpientes esculpidas de la piramide de 

Tenayuca  

SM10-P07 Lesly Sabina Villaseñor Cerón Caracterización morfológica y estructural de 

pigmentos arqueológicos de Teopancazco, 

Teotihuacán  

SM10-P08 Jesús B. Ortega Lazcano Caracterización microestructural de 

pigmentos procedentes de los conjuntos 

conventuales del Estado de Hidalgo 

SM10-P09 Jesús Angel Arenas Alatorre Aportaciones de la microscopía electrónica 

analítica al estudio del pigmento azul maya  

 

 

 

Jueves 26 
18:00 a 20:00 h 

 

SIMPOSIOS MATERIALES 
 

Code ID Author Title 

SM02-P01 Adriana Alvídrez-Lechuga Microscopía de fuerza atómica y microscopía 

electrónica de transmisión de alta resolución 

en películas delgadas ferromagnéticas 

crecidas mediante pulverización catódica por 

magnetrón 

SM02-P02 Dulce E. Carrasco Castillo Efecto del solvente sobre la estructura y 

morfología de puntos cuánticos híbridos de g-

C3N4 con MoS2 obtenidos por ultrasonido 

SM02-P03 Shilpa Mariam Samuel Ba-Zr-S based chalcogenide perovskite thin 

films via ultrasonic spray pyrolysis for non-

toxic and stable optoelectronics 

SM02-P04 María del Pilar Ramos Godínez Daño multiorgánico en ratas inducido por 

dióxido de titanio y óxido de zinc. 

SM02-P05 Alan Patricio Garza Ortega Caracterización de las propiedades ópticas y 

eléctricas de un material híbrido basado en 



 
puntos cuánticos de PbS con rGO para 

aplicación en un fotodetector en el infrarrojo 

cercano 

SM02-P06 Antonio Ramírez de la Cruz Self-decorated CoO nanoparticles on solid 

oxide fuel cell anode by In-situ exsolution 

SM02-P07 Luis F. Castillo-Sánchez Fabrication of hierarchical carbon 

microelectrode array with embedded carbon 

nanotubes 

SM02-P08 Madhusoodanan Reghunathan Synthesis and characterisation of non-toxic 

CsSnX3 perovskite nanoparticles for 

optoelectronic applications 

SM02-P09 Alejandra Brambila Mendívil Caracterización de cementos híbridos 

mediante microscopía electrónica de barrido: 

análisis de su microestructura 

SM02-P10 Andrés Domínguez Cano Preparación de nanofibras de carbono 

porosas dopadas con nitrógeno utilizando 

como precursor nanofibras de poliacrilonitrilo 

recubiertas de polianilina 

SM02-P11 Carlos Alfredo Castro Chavéz Evaluación de sistemas híbridos de puntos 

cuánticos como catalizadores para la reacción 

de evolución de hidrogeno 

SM02-P12 Eleazar Gandara Martinez Síntesis de nanoagujas de óxido de cobre 

sobre óxido de grafeno mediante ultrasonido 

SM02-P13 Indhulekshmi Prasad On the structure, morphology and 

optoelectronics properties for bismuth sulfide 

thin films by ultrasonic assisted chemical bath 

deposition 

SM02-P14 Linda Viviana García Quiñonez Effect of CO2 laser irradiation on structural, 

morphological, optical, and electrical 

properties of RF-sputtered pure ZnO thin films 

SM02-P15 Mitchel A. Ruíz Robles Caracterización de nanomateriales por medio 

de microscopía electrónica de transmisión 

(TEM) 

SM02-P16 Amritha Kadathamana Effect of MnO content on structure and 

electrical properties of SnO2-based ceramic 

varistors 

SM02-P17 Arturo Rodríguez-Gómez Evaluación de estequiometrías utilizando 

análisis convencionales de EDX 

SM02-P18 Jesús Armando Zúñiga Estrella Desarrollo de filamentos basados en polvo de 

cáscara de nuez de nogal y 

polietilentereftalato reciclado para la 

manufactura aditiva 

SM02-P19 Jose L. Aceval-Davila Modificación de MoS2 para la estimulación 

óptica de películas de poliéster-uretano 

(PU/PCL) 

SM02-P20 Lucía M. Romo Menchaca Elaboración de telas no tejidas usando hilado 

por soplado en solución 

SM02-P21 Mariana Geronis Ibarra Análisis de membranas electrohiladas de 

PVDF con nanopartículas de H-BN para el 

tratamiento de agua 



 
SM02-P22 Montserrat Bermúdez Vazquez Estudio de las características morfológicas y 

estructurales de nanopartículas CsPbBr3 al 

variar parámetros en la síntesis para mejorar 

su estabilidad en el ambiente 

SM02-P23 Rajakannu Ravi Gopi The novel synthesis of two-dimensional Cu-

Nb4C3TX MXene by molten salt etching 

method and charge transport study 

SM02-P24 Miguel Ángel Garcés Lara Synthesis and characterization of the 

semiconductor S2Sb3 and evaluation of its 

photocatalityc in the degradation of indigo 

carmine in aqueous phase 

SM02-P25 Oscar M. Pérez-Landeros Técnicas avanzadas de análisis de imágenes 

y aprendizaje automático para la 

caracterización de nanopartículas y nanotubos 

de TiO2 alineados verticalmente 

SM04-P01 Castillo Sánchez Martín Dario Caracterización microestructural de unión 

soldada de acero inoxidable 304 y fundición 

gris 

SM04-P02 Mauro J. Gaona Martínez Microabración en una aleación Inconel 718 

modificada superficialmente 

SM04-P03 J. García Rosales Estudio microestructural y de las propiedades 

mecánicas de la aleación Zn5%wt–Al. 

SM04-P04 Mitsuo Osvaldo Ramos 

Azpeitia 

Efecto del Nb en la precipitación de carburos 

en un acero austenítico sujeto a ciclos 

continuos de calentamiento y enfriamiento 

SM04-P05 Rey David Alonso Salazar Estudio microestructural del envejecimiento 

del Inconel 718 

SM04-P06 Mario Castelan Generación realista de micrografías sintéticas: 

inteligencia artificial aplicada a la ampliación 

de bases de datos obtenidas por Microscopía 

Electyronica de Barrido 

SM04-P07 Ana Karla Bárcenas Mendoza Obtención de la aleación equiatomica Cu-Zn-

Al, análisis microestructural MEB 

SM04-P08 Simón Limón Maldonado Caracterización de la soldabilidad de un acero 

martensítico de 1200 MPa de esfuerzo ultimo 

a tensión con un material de aporte ER70S-6 

mediante GMAW 

SM04-P09 Castillo Sánchez Martín Dario Detección de grietas por desgaste en 

recubrimiento de borurado y carbonitrurado en 

acero AISI 8620 

SM04-P10 José Gerardo Cabañas Moreno Análisis elemental por EDS – defectos y 

virtudes malentendidos 

SM04-P11 Karla Ivett Vega Nava Efecto de la estructura de un acero multifásico 

sobre la resistencia a la corrosión y evaluación 

por ensayos no destructivos 

SM04-P12 José Antonio Rodríguez Torres Análisis estructural por MEB-EBSD de la 

sección transversal de la soldadura disímil 

AISA AL6XN- AID 2205 

SM05-P01 Dylan Antonio Huerta Arteaga Investigación experimental del efecto de la 

oxidación dependiente del tiempo en las 



 
propiedades superficiales de películas 

delgadas de níquel  
SM05-P02 Joaly Delgado Álvarez  Caracterización de nanoestructuras de TiO2 

mediante microscopía de fuerza atómica  
 

 


